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样品名称 

S a m p l e  n a m e

中文

C h i n e s e
摄像机电池 P B - H 2 9 0 S

英文

E n g l i s h
C a m e r a  B a t t e r y  P B - H 2 9 0 S

样品编号 

S a m p l e  N o .
0 0 1 - 0 4 6

委托单位 

C o n s i g n o r

南京奥视威电子科技股份有限公司 
S W I T  E l e c t r o n i c s  C o . , L t d

生产单位 

M a n u f a c t u r e r

南京奥视威电子科技股份有限公司 

S W I T  E l e c t r o n i c s  C o . , L t d

测试方法 

和判定标准 

T e s t  m e t h o d  a n d  

c r i t e r i o n

联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 
S T / S G / A C . 1 0 / 1 1 / R e v 7 ,  3 8 . 3

U N I T E D  N A T I O N S  " R e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  T R A N S P O R T  O F  D A N G E R O U S  

G O O D S "  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  C r i t e r i a  S T / S G / A C . 1 0 / 1 1 / R e v 7 ,  3 8 . 3

样品外观 

A p p e a r a n c e

黑色塑料外壳 B l a c k p l a s t i c c e m e n t s h e l l

样品接收曰期 

A c c e p t e d  d a t e

测试起迄日期 
2 0 2 1 - 0 4 - 2 3  r p  x  j  ^  

T e s t  d a t e
2 0 2 1 - 0 5 - 0 6  〜 2 0 2 1 - 0 6 - 0 4

测试顼目 

T e s t  i t e m s

高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、撞击、过度充电、强制放电。

A l t i t u d e  s i m u l a t i o n ,  T h e r m a l  t e s t ,  V i b r a t i o n ,  I m p a c t ,  E x t e r n a l  s h o r t  c i r c u i t ,  

I m p a c t ,  O v e r c h a r g e ,  F o r c e d  d i s c h a r g e

测试结论 

C o n c l u s i o n

经测试，该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 
S T / S G / A C . 1 0 / 1 1 / R e v 7 ,  3 8 . 3 标准要求。

T h e  s a m p l e  h a s  p a s s e d  t h e  t e s t  i t e m s  o f  U N I T E D  N A T I O N S  " R e c o m m e n d a t i o n s  

o n  t h e  T R A N S P O R T  O F  D A N G E R O U S  G O O D S "  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  C r i t e r i a  

S T / S G / A C . 1 0 / 1 1 / R e v 7 ,  3 8 . 3 .

棚 期差篇 r "

备注
C o m m e n t s

S
1 .附试验附表1 - 8 页，共8 页；电池图片1 页。

委托单位地址 

C o n s i g n o r  a d d r e s s

/ 邮 政 编 / 

P o s t  c o d e

批准

A p p r o v e r

职位：

P o s i t i o n ：

编制

C o m p i l e r ： 

职位 

P o s i t i o n ：
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序号

N o .

测试项目名称 

N a m e  o f  t e s t

标准要求或标准条款号

S t a n d a r d  r e q u i r e m e n t  o r  t h e  c l a u s e  

n u m b e r  o f  s t a n d a r d

测试结果 

T e s t  r e s u l t

本项结论 

T e s t  c o n c l u s i o n

备注

R e m a r k s

1
高度模拟 

A l t i t u d e  s i m u l a t i o n

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . l T e s t T . l

见附表 1  

S e e  A p p e n d i x  1

合格

P a s s e d
/

2

温度试验 
T h e r m a l  t e s t

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 2 T e s t T . 2

见附表2 

S e e  A p p e n d i x  2

合格
P a s s e d

/

3

振动
V i b r a t i o n

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 3 T e s t T . 3

见附表3 

S e e  A p p e n d i x  3

合格

P a s s e d
/

4
冲击

S h o c k

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1  / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 4 T e s t T . 4

见附表4 

S e e  A p p e n d i x  4

合格

P a s s e d
/

5
外部短路 
E x t e r n a l  

s h o r t - c i r c u i t

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C . 1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 5  T e s t  T . 5

见附表5 

S e e  A p p e n d i x  5

合格

P a s s e d
/

6

撞击
I m p a c t

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 6 T e s t T . 6

见附表 6  

S e e  A p p e n d i x  6

合格

P a s s e d
/

7

过度充电 
O v e r c h a r g e

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 7 T e s t T . 7

见附表 7  

S e e  A p p e n d i x  7

合格
P a s s e d

/

8

强制放电 

F o r c e d  d i s c h a r g e

联合国《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册》U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1 1 / R e v 7  

3 8 . 3  试验 T . 8  T e s t  T . 8

见附表8 

S e e  A p p e n d i x  8

合格

P a s s e d
/

测试环境条件 

T e s t  e n v i r o n m e n t  

c o n d i t i o n

环境温度：（21-33)°C ; 环境湿度：（42-58)%

A m b i e n t  t e m p e r a t u r e ： (21-33)°C , A m b i e n t  h u m i d i t y ： (42-58)%
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产品名称 摄像机电池 产品型号 P B -H 290S

委托单位 南京奥视威电子科技股份有限公司

生产单位 —

外观形状 长方体 尺寸 162*101*69m m 质量 1. 6 k g

标称电压 14. 4V /28. 8V 额定容量 290W h 充电限制电压 16. 9V

充电电流 6A
最大连续 

充电电流
10A 充电截止电流 —

终止电压 10. 8V 最大放电电流 16A 用途 —

内含电芯数
— 电池芯型号 18650 电池芯容量 3450m A h

测试项目与样品编号对应关系

测试项目 样品编号

T 1 高度模拟

1-8

T 2 温度试验

T 3 振动试验

T 4 冲击试验

T 5 外短路试验

T 6 撞击试验 9-18

T 7 过度充电试验 19-26

T 8 强制放电试验 27-46

说明： （1〜4 ) 号电池为第1 个充电周期，完全充电状态的电池；

(5〜8 ) 号电池为第25个充电周期，完全充电状态的电池；

(9〜1 3 )号电池为第1 个充电周期，50%充电状态的电池芯；

(14〜1 8 )号电池为第2 5个充电周期，50%充电状态的电池芯； 

(19〜2 2 ) 号电池为第1 个充电周期，完全充电状态的电池；

(23〜2 6 ) 号电池为第2 5充电周期，完全充电状态的电池；

(27〜3 6 ) 号电池为第1 个充电周期，完全放电状态的电池芯； 

(37〜4 6 ) 号电池为第25个充电周期，完全放电状态的电池芯。



N 〇 21046 共 15页 第 4 页

试验方法：

该样品需按标准规定接受试验 T 1 至 T 8 测试。样品应按顺序经历 T 1 至 T 5 的测 

试，使用其他未经过测试且符合标准要求的样品进行 T 6、T 7 和 T 8 测试。

T 1 至 T 4 试验要求被测样品无渗漏、无排气、无解体、无破裂和无起火，并且 

每个试验样品在试验后的开路电压不小于其在进行这一试验前电压的90%。

T 5 和 T 6 试验要求被测样品外壳温度不超过170°C ，并且在试验过程中及试验后6 

小时内无解体、无破裂，无起火。

17和 T 8 试验要求被测样品试验过程中和试验后7 天内无解体，无起火。

T 1 高度模拟

应在压力等于或低于11. 6k P a 和环境温度(20土5°C )下存放至少6h 。

T 2 温度试验

应先在试验温度等于（72土2) °C 的条件下存放至少6h ，接着再在试验温度等于 

(-40± 2) °C 的条件下存放至少6h 。两个极端试验温度之间的最大时间间隔为 

30m i n 。此程序重复进行，共完成10次，接着将所有试验电池和电池组在环境温度 

(20±5°C )下存放 24h 。

T 3 震动试验

从7 赫兹开始，保持 l g n的最大加速度，直到频率达到18H z 。然后将振幅保持在 

0.8m m(总偏移1.6m m )，并增加频率直到最大加速度达到8g n (频率约为50 H z )。将最大加 

速度保持在8 g n 直到频率增加到200H z 。

T 4 冲击试验

须经受最大加速度150g n 和脉冲持续时间6 m s 的半正弦波冲击。

T 5 外短路试验

使从外壳测量的温度达到均匀的稳定温度57±4°C 至少6h 。然后，电池或电池组应 

在57±4°C 条件下经受总外电阻小于0.1 〇的短路条件。

这一短路条件应在样品外壳温度回到57±4°C 后继续至少l h 。

T 6 撞击试验

电池放在平坦光滑的表面上，一根直径15. 8m m的横棒放在电池中心。一块9. l k g 的重锤

从 （61±2. 5) m m高处跌落到横棒上。
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1 7 强制放电试验

以最大连续充电电流的两倍，并加以标准中规定的充电电压，进行24h 充电。

T 8 强制放电试验

电池应与12V 直流电源串联在起始电流等于制造商给定的最大放电电流的条件下强制 

放电。将适当大小和额定值的电阻负荷与试验电池串联，计算得出给定的放电电流。
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测试程序:

测试单位信息概要:

单位名称 地址 电话 电子邮箱 网址

南京理工大学 

化学材料测试中心

南京市玄武区 

孝陵卫200号
025-84315897 m i n b a o -n j @163 . c o m w w w .i e m c n . c o m

mailto:minbao-nj@163.com
http://www.iemcn.com


N 〇 21046 共 1 5 页 第 7 页

测试用仪器设备:

序号 仪器名称 唯一性编号 序号 仪器名称 唯一性编号

1
高精度电池 

性能测试系统
179Z 0013 11 加速度传感器 179Z 004

2 真空烘箱 71L 174 12 冲击试验机 179L003

3 温度记录仪 179L010 13 外短路测试系统 179L004

4 热电偶 179Z 0011 14 电池撞击试验机 179L005

5 热电偶 179Z 0012 15 落锤 179Z 005

6 高低温环境箱 137Z 002 16 可编程电源 179L006

7 真空表 71L 176 17 可编程电源 179L007

8 数字万用表 179Z 002 18 电子负载 179L008

9 震动试验机 179L002 19 多功能充放电设备 179Z 0013

10 加速度传感器 179Z 003 20 电池挤压试验机 179Z 010

21 电子数显卡尺 12L053 22 电池针刺试验机 179Z 012
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序号

N o .
1

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

高度模拟 

A l t i t u d e  s i m u l a t i o n

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前 B e f o r e 测试后 A f t e r 质 量 损 失  

M a s s  l o s s

( % )

剩 余 电 压  

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量

^ i ( g )

开路电 压  

^ . ( V )

电池质量 

w 2 ( g )

开路电压

y2(v)

001
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 4 . 2 3 3 . 6 2 1 6 0 4 . 1 3 3 . 6 1 0 . 0 0 1 0 0
o

002
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 8 3 3 . 5 8 1 6 0 1 . 7 3 3 . 5 8 0 . 0 0 1 0 0
o

003
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 3 3 3 . 5 9 1 6 0 3 . 3 3 3 . 5 9 0 . 0 0 1 0 0
o

004
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 9 . 1 3 3 . 6 4 1 5 9 9 . 0 3 3 . 6 2 0 . 0 0 1 0 0
o

005
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 9 3 3 . 5 9 1 6 0 1 . 9 3 3 . 5 9 0 . 0 0 1 0 0
o

006
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 4 . 2 3 3 . 6 1 1 6 0 4 . 1 3 3 . 6 0 0 . 0 0 1 0 0
o

007
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 8 3 3 . 6 4 1 6 0 3 . 7 3 3 . 6 2 0 . 0 0 1 0 0
o

008
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 0 . 5 3 3 . 6 2 1 6 0 0 . 5 3 3 . 6 1 0 . 0 0 1 0 0
o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。

N o t e r L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .
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序号

N o .
2

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

温度试验 

T h e r m a l t e s t

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前 B e f o r e 测试后 A f t e r 质 量 损 失  

M a s s  l o s s

(%)

剩余 电 压  

R e s i d u a l  O C V

(%)

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量 

^ i ( g )

开路电压  

.̂(V )
电池质量 

w 2 ( g )

开 路 电 压

y2(v)

001
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 4 . 1 3 3 . 6 1 1 6 0 3 . 2 3 3 . 5 3 0 . 0 6 9 9 . 8 〇

002
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 7 3 3 . 5 8 1 6 0 1 . 6 3 3 . 5 4 0 . 0 0 9 9 . 9 〇

003
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 3 3 3 . 5 9 1 6 0 2 . 5 3 3 . 5 1 0 . 0 7 9 9 . 8
o

004
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 9 . 0 3 3 . 6 2 1 5 9 8 . 3 3 3 . 4 9 0 . 0 4 9 9 . 6
o

005
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 9 3 3 . 5 9 1 6 0 1 . 5 3 3 . 5 4 0 . 0 2 9 9 . 9
o

006
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 4 . 1 3 3 . 6 0 1 6 0 3 . 5 3 3 . 5 2 0 . 0 4 9 9 . 8
o

007
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 7 3 3 . 6 2 1 6 0 3 . 4 3 3 . 5 4 0 . 0 2 9 9 . 8
o

008
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 0 . 5 3 3 . 6 1 1 5 9 9 . 9 3 3 . 5 5 0 . 0 3 9 9 . 8
o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。

N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .



附表3 N 〇 21046

共 15页 第 1 0 页

序号

N o .

3

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

振动

V i b r a t i o n

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前 B e f o r e 测试后 A f t e r 质量损失 

M a s s  l o s s

( % )

剩余电压 

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t

电池质量

^ i ( g )

开路电压 

^ i ( V )

电池质量

坩 2 ( g )

开路电压

r 2( v )

0 0 1
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 2 3 3 . 5 3 1 6 0 3 . 0 3 3 . 4 8 0 . 0 1 9 9 . 8 〇

0 0 2
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 6 3 3 . 5 4 1 6 0 1 . 3 3 3 . 5 1 0 . 0 2 9 9 . 9 〇

0 0 3
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 2 . 5 3 3 . 5 1 1 6 0 2 . 2 3 3 . 4 5 0 . 0 1 9 9 . 8
o

0 0 4
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 8 . 3 3 3 . 4 9 1 5 9 8 . 1 3 3 . 4 5 0 . 0 1 9 9 . 8
o

0 0 5
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 5 3 3 . 5 4 1 6 0 1 . 2 3 3 . 5 0 0 . 0 1 9 9 . 8
o

0 0 6
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 5 3 3 . 5 2 1 6 0 3 . 2 3 3 . 5 0 0 . 0 1 9 9 . 9
o

0 0 7
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 4 3 3 . 5 4 1 6 0 3 . 1 3 3 . 5 2 0 . 0 2 9 9 . 9
o

0 0 8
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 9 . 9 3 3 . 5 5 1 5 9 9 . 6 3 3 . 5 0 0 . 0 2 9 9 . 8
o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。

N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .
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序号

N o .

4

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

冲击  （a = 1 5 0 g n )  

S h o c k

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前 B e f o r e 测试后 A f t e r 质 量 损 失  

M a s s  l o s s

( % )

剩 余 电 压  

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量

^ i ( g )

开路电压 

^ i ( V )

电池质量 

w 2 ( g )

开路电压 

厂2 ( V )

0 0 1
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 0 3 3 . 4 8 1 6 0 3 . 0 3 3 . 4 8 0 . 0 0 1 0 0 〇

0 0 2
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 3 3 3 . 5 1 1 6 0 1 . 3 3 3 . 5 1 0 . 0 0 1 0 0
o

0 0 3
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 2 . 2 3 3 . 4 5 1 6 0 2 . 2 3 3 . 4 5 0 . 0 0 1 0 0
o

0 0 4
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 8 . 1 3 3 . 4 5 1 5 9 8 . 1 3 3 . 4 5 0 . 0 0 1 0 0
o

0 0 5
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 1 . 2 3 3 . 5 0 1 6 0 1 . 2 3 3 . 5 0 0 . 0 0 1 0 0
o

0 0 6
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 2 3 3 . 5 0 1 6 0 3 . 0 3 3 . 5 0 0 . 0 1 1 0 0
o

0 0 7
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 6 0 3 . 1 3 3 . 5 2 1 6 0 3 . 1 3 3 . 5 2 0 . 0 0 1 0 0
o

0 0 8
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

1 5 9 9 . 6 3 3 . 5 0 1 5 9 9 . 6 3 3 . 5 0 0 . 0 0 1 0 0
o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；0-无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。

N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .
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序号

N o .
5

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

外部短路 （设置温度57°C ) 

E x t e r n a l s h o r t  c i r c u i t

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

样品表面最高温度

M a x .  E x t e r n a l  T e m p e r a t u r e

r c )

测试结果

T e s t  r e s u l t

备注

R e m a r k

001
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.9 〇 /

002
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.5
O /

003
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.6 o /

004
首次完全充电

1  C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.3 o /

005
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

58.0 o /

006
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

58.0 o /

007
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.6 o /

008
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

57.7 o /

以下空白

注：D - 解体；R - 破裂；F - 起火；O - 无解体、无破裂、无起火。
N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e ,  &  n o  f i r e .
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序号

N o .
6

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

撞击

I m p a c t

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

样品表面最局温度

M a x .  E x t e r n a l  T e m p e r a t u r e

(°C )

测试结果

T e s t  r e s u l t

备注

R e m a r k

009
首次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

88.6 O /

010
首次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

94.9 o /

O i l

首次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

96.1 o /

012
首次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

100.5 o /

013
首次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

93.6 o /

014
2 5 次循环 5 0 % 容量

2 5 C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

91.1 o /

015
2 5 次循环 5 0 % 容量

2 5 C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

89.5 o /

016
2 5 次循环 5 0 % 容量

2 5 C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

99.2 o /

017
2 5 次循环 5 0 % 容量

2 5 C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

94.4 o /

018
2 5 次循环 5 0 % 容量

2 5 C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

93.6 o /

以下空白

注：D - 解体；F - 起火；O - 无解体、无起火。
N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .
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序号

N o .
7

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

过度充电 

O v e r c h a r g e

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试结果

T e s t  r e s u l t

备注

R e m a r k

019
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
〇 /

020
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
〇 /

021
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

022
首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

023
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

024
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

025
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

026
2 5 次完全充电

2 5 C Y C  F u l l y  C h a r g e d
o /

以下空白

注 ： D - 解体；F - 起火；O - 无解体、无起火。
N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .
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序号
8

测试项目名称 强制放电

N o . N a m e  o f  T e s t  I t e m s F o r c e d  d i s c h a r g e

样品编号 样品状态 测试结果 备注

S a m p l e  N o . S a m p l e  s t a t u s T e s t  r e s u l t R e m a r k

027
首次完全放电

1  C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

028
首次完全放电

1  C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

029
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

030
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

031
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

032
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

033
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

034
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

035
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

036
首次完全放电

1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

037
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

038
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

039
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

040
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

041
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

042
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

043
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

044
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

045
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

046
2 5 次完全放电

2 5 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

注 ： D - 解 体 ； F - 起 火 ； O - 无 解 体 、 无 起 火 。

N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .
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锂电池图片


