
多 O S
检测  2012000189Z

CNAS L1002

N o ： 1 3 1 1 7

U N38.3 测 试 报 告

U N 3 8 . 3  T e s t  R e p o r t

样 品 名 称 ： 

S a m p l e  n a m e :

委 托 单 位 : 

C o n s i g n o r :

摄像机用锂离子电池S - 8 1 9 2 S - B

L i - i o n  b a t t e r y  f o r  c a m e r a  

S - 8 1 9 2 S - B

南京视威电子科技股份有限公司

南京理工大学化学材料测试中心



南京理工大学化学材料测试中心

检 验 报 告

N 〇 1 3 1 1 7  共 2 页 第 1 页

样品名称 
S a m p l e  n a m e

中文
C h i n e s e

摄像机用锂离子电池S-8192S-B

英文
E n g l i s h

Li-ion battery for camera S-8192S-B

样品编号 
S a m p l e  N o .

0 0 1 - 0 4 1

委托单位 
C o n s i g n o r

南京视威电子科技股份有限公司 

Nanjing SWIT Electronics Co., Ltd

生产单位 
M a n u f a c t u r e r

测试方法 
和判定标准 

T e s t  m e t h o d  a n d  

c r i t e r i o n

联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 

ST/SG/AC.10/1 l/R ev .5 , amend 1 ,38.3
U N IT E D  N A T IO N S  "Recommendations on the TR AN SPO R T OF D A N G E R O U S  

G O O DS" M anual o f  Tests and C rite ria  ST/SG/AC.10/1 l/R ev.5, amend 1, 38.3

样品外观 
A p p e a r a n c e

灰色和黑色塑料外壳 

B lack and gray Plastic shell

样品接收日期 
A c c e p t e d  d a t e

2 0 1 3 - 0 6 - 1 0  测试起迄日期 
T e s t  d a t e

2013-06 -10  〜 2 0 1 3 -0 7 -0 2

测试项目 
T e s t  i t e m s

高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、撞击、过度充电、强制放电。A ltitu d e  
sim ulation, Thermal test, V ib ra tion , Shock, External short circuit, Impact,
Overcharge, Forced discharge.

测试结论 
C o n c l u s i o n

经测试，该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 

ST/SG/AC.10/1 l/R ev.5, amend 1,38.3 标准要求。
The sample has passed the test items o f  U N IT E D  N A T IO N S  "Recom m endations 

on the TR AN SP O R T OF D A N G E R O U S  G O O DS" Manual o f  Tests and C riteria  
ST/SG/AC.10/1 l/R ev.5, amend 1,38.3.

签发日期( I s s u e d a t p ) ;丨 ^ 丨

备注
C o m m e n t s

委托单位地址 
C o n s i g n o r  a d d r e s s

/ 邮政編码 /  

P o s t  c o d e

批准
A p p r o v e r

审核
C h e c k e r ：

编制
C o m p i l e r ：
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序号
N o .

测试项目名称 
N a m e  o f  t e s t

标准要求或标准条款号 
Standard requ irem ent o r the clause 

num ber o f  standard

测试结果 
T e s t  r e s u l t

本项结论 
T e s t  c o n c l u s i o n

备注
R e m a r k s

1
高度模拟 
A ltitu de  sim ulation

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a 丨o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C . l  0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . l T e s t T . l

见附表1 
See A ppendix 1

合格
Passed /

2
温度试验 
Thermal test

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C . l 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ， 

3 8 . 3  试验  T . 2 T c s t T . 2

见附表2 
See Appendix 2

合格
Passed /

3
振动
V ibra tion

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C . l 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ， 

3 8 . 3  试验  T . 3 T e s t T . 3

见附表3 
See Appendix 3

合格
Passed /

4
冲击
Shock

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . 4 T e s t T . 4

见附表4 
See Appendix 4

合格
Passed /

5

外部短路
External
short-circuit

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . 5 T e s t T . 5

见附表5 
See Appendix 5

合格
Passed /

6
撞击
Impact

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . 6  T e s t  T . 6

见附表6 
See A ppendix 6

合格
Passed /

7
过度充电 
Overcharge

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . 7 T e s t T . 7

见附表7 
See Appendix 7

合格
Passed /

8
强制放电 
Forced discharge

联 合 国 《关于危险货物运输的建议书试 

验和标准手册 》 U N  M a n u a l  o f  T e s t s  a n d  

C r i t e r i a  S T / S G / A C .  1 0 / 1  l / R e v . 5 ,  a m e n d  1 ,  

3 8 . 3  试验  T . 8 T e s t T . 8

见附表8 
See Appendix 8

合格
Passed /

测试环境条件 
T e s t  e n v i r o n m e n t  

c o n d i t i o n

环境温度： 22°C -  3 0 ° C ;环境湿度： 48% -  66% 

Am b ient te m p e ra tu re： 22〇C -  30°C, Am bient h u m id i ty： 48% 66%

测试项目 
T e s t  i t e m s

/

刀 则 叭 1冃/兀

S u b c o n t r a c t e d  

t e s t  c o n d i t i o n

分 包
实验室

S u b c o n t r a c t e d

L a b o r a t o r y

名称
N a m e

/ 邮 编

P o s t  c o d e

/

地址
A d d r e s s

/ 电话
T e l

/



附表 1

序号

N o .

1

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

高度模拟 

A l t i t u d e  s i m u l a t i o n

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前B e f o r e 测试后A f t e r 质量损失 剩余电压 

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果
T e s t  r e s u l t电池质量

奶 1 ( g )

开路电压 

^ i ( V )

电池质量 

W 2 ( g )

开路电压

y 2( v )

M a s s  l o s s  

( % )

0 0 1

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 7 8 . 1 6 6 5 8 . 7 8 . 1 6 0 1 0 0 〇

0 0 2

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 4 6 5 8 . 4 8 . 1 4 0 1 0 0 〇

0 0 3

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 9 . 1 8 . 1 6 6 5 9 . 1 8 . 1 6 0 1 0 0 o

0 0 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 6 8 . 1 5 0 1 0 0 o

0 0 5

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 6 8 . 1 4 0 9 9 . 9 o

0 0 6

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 9 8 . 1 5 6 5 8 . 9 8 . 1 5 0 1 0 0 o

0 0 7

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 6 8 . 1 5 0 1 0 0 o

0 0 8

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d 6 5 8 . 4 8 . 1 6 6 5 8 . 4 8 . 1 5 0 9 9 . 9 o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。
N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .



附表2

序号

N o .

2

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

温度试验 

T h e r m a l  t e s t

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试宫丁B e f o r e 测试后 A f t e r 质量损失 

M a s s  l o s s

( % )

剩余电压 

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量 

m \ { g )

开路电压 

^ i ( V )

电池质量

忉 2 ( g )

开路电压

y 2( v )

0 0 1

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 7 8 . 1 6 6 5 8 . 5 8 . 1 2 0 . 0 3 9 9 . 5 〇

0 0 2

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 4 6 5 8 . 4 8 . 1 1 0 9 9 . 6 〇

0 0 3

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 9 . 1 8 . 1 6 6 5 9 . 1 8 . 1 2 0 9 9 . 5 o

0 0 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 5 8 . 1 2 0 . 0 1 9 9 . 6 o

0 0 5

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 4 6 5 8 . 6 8 . 1 4 0 1 0 0 o

0 0 6

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 9 8 . 1 5 6 5 8 . 9 8 . 1 3 0 9 9 . 8 o

0 0 7

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 6 8 . 1 5 0 1 0 0 o

0 0 8

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 5 6 5 8 . 4 8 . 1 5 0 1 0 0 o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。
N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .



附表3

序号

N o .

3

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

振动

V i b r a t i o n

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试前B e f o r e 测试后A f t e r 质量损失 剩余电压 

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量 

^ l ( g )

开路电压 

K “ V )

电池质量 

W 2 ( g )

开路电压

k 2 ( v )

M a s s  l o s s  

( % )

0 0 1

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 5 8 . 1 2 6 5 8 . 5 8 . 1 2 0 1 0 0 〇

0 0 2

首次完全充电

1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 1 6 5 8 . 4 8 . 1 1 0 1 0 0 〇

0 0 3

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 9 . 1 8 . 1 2 6 5 9 . 1 8 . 1 0 0 9 9 . 8 o

0 0 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 5 8 . 1 2 6 5 8 . 5 8 . 1 2 0 1 0 0 o

0 0 5

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 4 6 5 8 . 6 8 . 1 4 0 1 0 0 o

0 0 6

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 9 8 . 1 3 6 5 8 . 9 8 . 1 0 0 9 9 . 6 o

0 0 7

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 5 6 5 8 . 4 8 . 1 0 0 . 0 3 9 9 . 4 o

0 0 8

5 0 次完全充电

5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 5 6 5 8 . 4 8 . 1 5 0 1 0 0 o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。
N o t e r L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .



附表4

序号

N o .

4

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

冲击

S h o c k

样品编号

S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试官J B e f o r e 测试后A f t e r 质量损失 剩余电压  

R e s i d u a l  O C V

( % )

测试结果

T e s t  r e s u l t
电池质量 

^ i ( g )

开路电压 

F 】( V )

电池质量

所 2 ( g )

开路电压

v 2( y )

M a s s  l o s s  

( % )

0 0 1

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 5 8 . 1 2 6 5 8 . 5 8 . 0 5 0 9 9 . 1 〇

0 0 2

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 1 6 5 8 . 2 8 . 1 0 0 . 0 3 9 9 . 9 〇

0 0 3

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 9 . 1 8 . 1 0 6 5 9 . 1 8 . 1 0 0 1 0 0 o

0 0 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 5 8 . 1 2 6 5 8 . 5 8 . 1 1 0 9 9 . 9 o

0 0 5

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 6 8 . 1 4 6 5 8 . 6 8 . 1 2 0 9 9 . 8 o

0 0 6

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 9 8 . 1 0 6 5 8 . 9 8 . 1 0 0 1 0 0 o

0 0 7

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 0 6 5 8 . 4 8 . 1 0 0 1 0 0 o

0 0 8

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

6 5 8 . 4 8 . 1 5 6 5 8 . 4 8 . 1 5 0 1 0 0 o

以下空白

注：L -泄漏；V -排气；D -解体；R -破裂；F -起火；O -无泄漏、无排气、无解体、无破裂、无起火。
N o t e : L - L e a k a g e ,  V - V e n t i n g ,  D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O - N o  l e a k a g e ,  n o  v e n t i n g ,  n o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e

&  n o  f i r e .



附表5

序号

N o .

5

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

外部短路

E x t e r n a l  s h o r t  c i r c u i t

样品编号
S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

样品表面最高温度
M a x .  E x t e r n a l  T e m p e r a t u r e

r c )

测试结果
T e s t  r e s u l t

备注
R e m a r k

0 0 1

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 4 . 5 0 〇 /

0 0 2

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 4 . 8 0 〇 /

0 0 3

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 5 . 5 0 o /

0 0 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 5 . 7 0 o /

0 0 5

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 5 . 4 0 o /

0 0 6

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d 5 5 . 2 0 o /

0 0 7

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d 5 4 . 6 0 o /

0 0 8

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

5 4 . 7 0 o /

以下空白

注：D -解体；R -破裂；F -起火；O -无解体、无破裂、无起火。

N ote : D - D i s a s s e m b l y ,  R - R u p t u r e ,  F - F i r e ,  O -N o  d i s a s s e m b l y ,  n o  r u p t u r e ,  &  n o  f i r e .



附表6

序号

N o .

6

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

撞击

I m p a c t

样品编号
S a m p l e  N o .

样品状态
S a m p l e  s t a t u s

样品表面最高温度
M a x .  E x t e r n a l  T e m p e r a t u r e

r e )

测试结果
T e s t  r e s u l t

备注
R e m a r k

0 0 9

首 次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

7 7 . 5 〇 /

0 1 0

首 次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

8 4 . 9 〇
/

O i l

首 次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

9 2 . 5 o /

0 1 2

首 次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

9 1 . 1 o
/

0 1 3

首 次 5 0 % 容量

1  C Y C  5 0 %  C a p a c i t y

8 8 . 6 o /

以下空白

注：D - 解体；F - 起火；O - 无解体、无起火。
N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .



附表7

序号

N o .

7

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

过度充电 

O v e r c h a r g e

样品编号
S a m p l e  N o .

样品状态

S a m p l e  s t a t u s

测试结果
T e s t  r e s u l t

备注
R e m a r k

0 1 4

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

〇 /

0 1 5

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

〇 /

0 1 6

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d o /

0 1 7

首次完全充电
1 C Y C  F u l l y  C h a r g e d o /

0 1 8

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d

o /

0 1 9

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d o /

0 2 0

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d o /

0 2 1

5 0 次完全充电
5 0 C Y C  F u l l y  C h a r g e d o /

以下空白

注 ： D - 解 体 ； F - 起 火 ； 0 - 无 解 体 、无 起 火 。

N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .



附表 8

序号

N o .

8

测试项目名称 

N a m e  o f  T e s t  I t e m s

强制放电 

F o r c e d  d i s c h a r g e

样品编号
S a m p l e  N o .

样品状态
S a m p l e  s t a t u s

测试结果
T e s t  r e s u l t

备注

R e m a r k

0 2 2

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d

〇 /

0 2 3

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d

〇 /

0 2 4

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d

o /

0 2 5

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d

o /

0 2 6

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 2 7

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 2 8

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 2 9

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 0

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 1

首次完全放电
1 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 2

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 3

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 4

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 5

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 6

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 7

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 8

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 3 9

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 4 0

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

0 4 1

5 0 次完全放电
5 0 C Y C  F u l l y  D i s c h a r g e d o /

注 ： D - 解 体 ； F - 起 火 ； O - 无 解 体 、 无 起 火 。

N o t e :  D - D i s a s s e m b l y ,  F - F i r e ,  O - N o  d i s a s s e m b l y ,  &  n o  f i r e .
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